
Fiche technique

Colle de montage et d‘étanchéité Stahlton
Colle de montage et  d‘étanchéité élastique souple hybride à 1 composante

Champ d‘application
La masse d’étanchéité Stahlton convient aux joints de raccordement et  de di latat ion. Elle s’applique tant 
à l ’ intérieur qu’à l ’extérieur,  sur des surfaces de base ou des matériaux tels que bois,  métal,  aluminium, 
EPS, XPS.

Avantages
–  ne nécessite pas de solvants et  est  inodore
–  pas de formation de bulles
–  retrait  minime
–  large spectre d’adhérence
–  ne contient pas de si l icone, ni  d’ isocyanate
–  bonne résistance aux UV
–  compatible avec les enduits au sens de la norme DIN 52452, 4e part ie

Indications techniques
Base:	 polymère MS, à rét iculat ion neutre
Couleur: 	 blanc
Système de durcissement: 	 par l ’humidité de l ’air
Résistance au f luage: 	 stable;  < 2 mm (DIN 52454-ST-U 26-23)
Temps formation de peau (+23°C/50% h.r.) : 	 env. 2-3 h (h.r.  = humidité relat ive)
Durcissement (+23°C/50% h.r.) 	 env. 2 mm/24 heures
Variat ion de volume:	 < -3% (DIN 52451-PY)
Tension d’allongement à 100%:	 env. 0.3-0.4 N/mm2 (DIN 52455 NWT-1-A2-100)
Dureté SHORE A:	 env. 25 (DIN 53505, 4 semaines 23°C/50% h.r.)
Reprise élastique:	 > 70% (DIN EN 27389-B-200)
Absorption max. de mouvement: 	 25%, rapportée à la largeur init iale du joint
Résistance à la température:	 env. -40°C à +80°C
Température d’applicat ion:	 +5°C à +40°C (temp. de l ’élément de construction)
Conservation:	 9 mois dans l ’emballage original non entamé, stocker au frais 
	 et  au sec entre +5°C et  +25°C.

Préparation des surfaces d‘adhérence
Util isable sans primer, p.ex. sur aluminium anodisé, tôle d’acier zingué, PVC dur,  polystyrène et  
Makrolon. Les bords du joint  et  les surfaces de contact doivent être fermes, résistants,  propres, secs, et 
exempts de graisse et  de poussière. 
Les matériaux formant la base doivent être l ibres de bitume et de goudron. 
En cas d’applicat ion sur des surfaces enduites d’un revêtement (p.ex. façades hydrofugées),  un test de 
compatibi l i té préalable est indispensable.  En effet,  on peut,  p.ex.,  observer une perte d’adhérence en  
présence de revêtements acryl iques par migration des plasti f iants.

Application
Répartir  la masse d’étanchéité Stahlton de manière uniforme sur les f lancs des joints.  Les joints doivent 
être entièrement remplis,  et  aucune poche d’air ne doit  subsister.  On uti l isera sans trop tarder les embal-
lages entamés. Lisser immédiatement la surface à l ’aide d’une spatule humide, d’un l issoir en bois,  d’un 
fer à joint,  etc.  Puis ret irer immédiatement la bande autocollante.  Pour appliquer la solution de l issage, 
ut i l iser un agent mouil lant du commerce (pas de détergent concentré).  Eviter qu’i l  y  ai t  trop de masse 
excédentaire,  af in d’empêcher une décoloration de la masse d’étanchéité et  des éléments de construction 
voisins. 

Contient de l ’Aminosilan. Peut engendrer des réactions allergiques.
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